润酒钢集团润源公司2026年建材产品检验检测采购技术规格书
依照《民法典》，甘肃润源环境资源科技有限公司(以下简称甲方)就甲方墙材产品质量检验内容进行免税检验，经协商一致，订立本协议，双方共同遵守执行。
1、 检验项目及技术要求：
1. 委托事项：乙方负责对甲方提供的产品依据国家标准或企业标准的规定进行检验，并出具型式检验报告。
2.检验产品的范围及内容：
	序号
	产品名称
	规格型号（mm）
	产品等级
	检验标准
	检验项目
	检测次数

	1
	蒸压加气混凝土砌块
	200*200*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	尺寸、外观、干密度、强度、干燥收缩值、抗冻、导热系数、
放射性核素限量
	1

	2
	蒸压加气混凝土砌块
	200*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	3
	蒸压加气混凝土砌块
	200*250*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	4
	蒸压加气混凝土砌块
	200*240*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	5
	蒸压加气混凝土砌块
	100*200*600 
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	6
	蒸压加气混凝土砌块
	100*300*600 
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	7
	蒸压加气混凝土砌块
	150*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	8
	蒸压加气混凝土砌块
	170*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	9
	蒸压加气混凝土砌块
	180*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	10
	蒸压加气混凝土砌块
	230*300*600
	A3.5/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	11
	蒸压加气混凝土砌块
	250*250*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	12
	蒸压加气混凝土砌块
	250*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	13
	蒸压加气混凝土砌块
	300*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	14
	蒸压加气混凝土砌块
	预留
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	5

	15
	蒸压加气混凝土砌块
	200*300*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	16
	蒸压加气混凝土砌块
	200*200*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	17
	蒸压加气混凝土砌块
	200*250*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	18
	蒸压加气混凝土砌块
	100*300*600 
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	19
	蒸压加气混凝土砌块
	180*300*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	20
	蒸压加气混凝土砌块
	250*250*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	21
	蒸压加气混凝土砌块
	200*240*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	22
	蒸压加气混凝土砌块
	170*300*600
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	23
	蒸压加气混凝土砌块
	100*200*600 
	A5.0/B07级合格品
	GB/T 11968-2020
	
	1

	24
	混凝土路面砖
	200*100*60
	Cc40
	GB/T 28635-2012
	尺寸、外观
抗压强度、
耐磨性、
吸水率、
防滑性、
抗冻性
	2

	25
	蒸压粉煤灰砖
	240*115*53
	MU15
	JC/T 239-2014
	尺寸、外观、强度、干燥收缩值、吸水率、抗冻、碳化系数、放射性核素限量
	2

	26
	蒸压粉煤灰砖
	240*115*53
	MU10
	JC/T 239-2014
	
	2

	27
	蒸压粉煤灰砖
	240*115*53
	MU20
	JC/T 239-2014
	
	2

	28
	混凝土实心砖
	240*115*53
	MU20/B
	GB/T 21144-2023
	尺寸、外观、密度、强度、最大吸水率、相对含水率、抗冻、碳化系数、软化系数、干燥收缩值、放射性核素限量
	2

	29
	混凝土实心砖
	240*115*53
	MU15/B
	GB/T 21144-2023
	
	2

	30
	粉煤灰
	散装
	
	
	化学成分分析
	15

	31
	建筑石膏粉
	袋装
	
	
	全项分析
	2

	32
	蒸压加气混凝土砌块
	200*300*600
	A3.5/B06级合格品废渣掺加量检测
	GB/T 11968-2020
	废渣掺加量分析
	1

	33
	混凝土路面砖
	200*100*60
	Cc40
	GB/T32989-2016
	废渣掺加量分析
	1

	34
	蒸压粉煤灰砖
	240*115*53
	MU10
	JC/T 239-2014
	废渣掺加量分析
	1

	35
	混凝土实心砖
	240*115*53
	MU15/B
	GB/T32989-2016
	废渣掺加量分析
	1

	36
	蒸压加气混凝土砌块
	200*300*600
	A3.5/B06级合格品
	GB/T 11968-2020
	化学成分分析（Pb、Cd、Cr、Cr6+、As）
	1

	37
	混凝土路面砖
	200*100*60
	Cc40
	GB/T32989-2016
	
	1

	38
	混凝土路面砖
	100*100*60
	Cc40
	GB/T32989-2016
	
	1

	39
	蒸压粉煤灰砖
	240*115*53
	MU10
	JC/T 239-2014
	
	1

	40
	混凝土实心砖
	240*115*53
	MU15/B
	GB/T32989-2016
	
	1


二、合同有效期限
   合同交货起始日期               ，终止日期                。
三、要求
具有绿色产品认证中建材产品不分类别认证资质的机构，检测机构应依据绿色建材产品认证技术委员会相关技术决议具备相应检测项目的检验检测机构资质认定证书（CMA）资质；具备相应产品大类第一批和第二批认证目录所有产品的检测能力。
[bookmark: _GoBack]四、权利和义务
  （一）甲方权利和义务：
1.如实介绍合同内所涉及产品的生产工艺和产品质量情况。
2.按需要，配合乙方抽（送）样工作，并保证样品的真实性、代表性。
3.依法使用检验合格标识，不得在未经检验或检验不合格的产品上使用合格标识。
4.按合同约定的期限和方式缴纳检验费用。
5.及时改进乙方检验报告中明示的质量问题，并将改进结果告知乙方。
6.合同期间若改变生产工艺、产品配方时，应及时告知乙方，以便及时跟踪检验、确定改变的有效性。
  （二）乙方权利和义务：
1.按照合同约定收取检验费。
2.保守甲方生产经营和技术秘密。
3.按约定对甲方生产的产品进行检验，并在（送）样后及时向甲方提交书面检验报告，并保证检验报告的真实性，准确性。
4.未经甲方许可，不得以任何方式使用甲方委托其检验产品的产品检验结果。
五．违约责任
1.甲乙双方中的一方未履行本合同内容，另一方有权终止本合同。
2.甲乙双方在履行合同期间发生违法行为的，自行承担法律责任。
六、技术协议的生效与解除：
1、订立地点：甘肃省嘉峪关市。合同双方签字并加盖专用公章后生效。
2、本技术协议作为商务合同组成的一部分，所有供方必须与甲方进行充分的技术交流和现场沟通。在满足技术协议，签署书面技术协议后，方可参与招投标。书面技术协议与商务合同具有同等效力。
3、因集团公司或甲方管理权限变化，致使协议不能正常履行时，甲方有权中止协议，不承担任何责任。
4.本合同一式    份，甲方执   份，乙方执   份。经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章生效。
	甲方：甘肃润源环境资源科技有限公司  
（盖章）
	乙方：
（盖章）

	法定代表人：
或其授权代理人(签字)：
	法定代表人：
或其授权代理人(签字)：

	地址：甘肃省嘉峪关市雄关西路13号   
	地址：

	邮编：735100
	邮编：

	传真：
	传真：

	开户行：中国建设银行甘肃省分行嘉峪关酒钢支行 
	开户行：

	账号：62001600121051502567 
	账号：

	统一社会信用代码：91620200686078098A   
	统一社会信用代码：

	合同联系人及电话：6718517
	合同联系人及电话：

	日期：       年    月    日
	日期：       年    月    日



