酒钢集团产品试验协议


转炉挡渣锥试验技术协议

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司碳钢薄板厂

乙方：

一、产品试验的原因或理由：新引进转炉挡渣锥生产厂家，通过挡渣锥现场试验达到我厂挡渣锥使用标准，满足现场使用需要，通过招标竞价，降低现场挡渣锥耐材的价格，达到降本的目的。

二、技术要求：

1、实验产品名称、数量、尺寸、交货期、生产厂家：

	物资名称
	单位
	数量
	重量

（kg）
	交货日期
	生产厂家
	备注

	转炉挡渣锥
	支
	25
	≥23kg
	2016年11月  28日前
	鞍山量子炉材有限公司
	


2、实验产品化学、物理指标：

挡渣锥理化指标（%）

	项目
	Fe. %
	MgO%
	SiO2%
	Al2O3％
	体积密度/（g/㎝3 ）

	质保书
	14～22
	9～15
	46～56
	7～11
	4～4.5


外观质量：整体质密、无破损、锥杆和锥头连接紧密。

3、包装要求

1）包装采用20支一组木箱，并注明名称、生产日期等。

2）内部使用防潮塑料膜进行套裹。

4、试验应达到的效果

挡渣锥使用过程中外观质量、挡渣效果及出钢时间符合技术要求：

a．挡渣锥表面无明显凹坑、裂缝、破损,满足安全使用要求；

b. 挡渣锥锥体重心垂直（即沿导向杆方向竖直），使用过程中耐材质量稳定，使用过程无翻锥、爆裂等现象；

c. 出钢时间3～6分钟；

d.挡渣成功率≥95%；
三、试验数量：20支

四、甲方责任

1、货到后，负责制定试验方案和计划，并按要求安排组织试验。

2、负责试验期间的过程跟踪和数据采集工作，并且是完成试验报告的唯一依据。

3、试验过程中因乙方提供的材料问题对甲方生产和质量产生影响时，甲方有权终止试验，并按本协议第六条内容对乙方考核。

五、乙方责任

1、负责提供实验材料的相关技术资料（包括质量保证书）。

2、负责实验过程中的技术指导。

3、实验过程中对甲方生产和质量造成损失时，负责给予甲方经济赔偿。

六、考核

1、乙方未达到协议要求：所有的费用由乙方承担。

七、其它要求

1、运输费、包装费由乙方承担。

2、到货地点：酒钢碳钢薄板厂炼钢转炉耐材定置区，产品必须附质量保证书。

3、其他约定事项：本协议自甲乙双方授权代表签字后生效，协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司          乙方：****
碳钢薄板厂                                      

代表：                                          代表：

年     月      日                         年     月     日
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